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ATLAS Fuga Ceramiczna 5kg -
024 - CIEMNOBRAZOWY

Cena 58,99 zt

FUGA

B
X -

Opis produktu

Glowne wtasciwosci

* bardzo niska absorpcja wody - fuga wykazuje wczesna odpornos¢ na zmywanie juz w trakcie wiazania (na
etapie aplikacji i pierwszego mycia nie wystepuje wyptukiwanie spoiny)

+ plamoodporna - jest bardzo tatwa w utrzymaniu czystosci; zastosowanie strukturalnych srodkéw
hydrofobowych i oleofobowych zabezpiecza powierzchnie i strukture przed wnikaniem brudu i
powstawaniem przebarwien na etapie eksploatacji (petna odpornos¢ na zabrudzenia fuga osiaga po 21
dniach)

+ odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie - czyszczenie nie pozbawia spoiny wtasciwosci
hydrofobowych i oleofobowych (petna odpornos¢ na szorowanie fuga osiaga po 28 dniach)

+ trwaty, niezmienny kolor - brak przebarwien i efektu marmurkowania dzieki specjalnie dobranej gamie
wyselekcjonowanych pigmentéw

¢ bardzo wysoka odpornos¢ mechaniczna - spoina odporna jest na wysokie obciazenia eksploatacyjne, w
tym intensywne uzytkowanie powierzchni oktadzin. Dzieki zastosowaniu widkien, fuga zachowuje wysoka
elastycznos¢ i odpornos¢ na spekania

¢ zwiekszona przyczepnosc¢ do brzegéw ptytek - nawet w przypadku wystepowania duzych obciazen
eksploatacyjnych lub odksztatcen termicznych oktadziny

¢ odporna na dziatanie temperatur w zakresie od -30 °C do +80 °C

Giéwne parametry
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min/max szerokos¢ spoiny: 1 mm - 20 mm

temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +35 °C
mycie wstepne po 10-30 minutach

mycie koncowe po 4-8 godzinach

lekki ruch pieszy po 6-8 godzinach

petne obciazenie mechaniczne po ok. 24 godzinach

petna odpornosé na szorowanie po ok. 21 dniach wiazania

petna odpornos¢ na zabrudzenie po ok. 21 dniach wiazania

Zuzycie

Zuzycie zaprawy do spoinowania zalezne jest od szerokosci i gtebokosci spoin oraz wymiaréw ptytek. Dla danej
powierzchni mozna je wylicza¢ ze wzoru:

z = [(al + a2)/al-a2] xS xbxc xg

z - ilos¢ potrzebnej fugi [kg]

ali a2 - szerokosc¢ i dtugos¢ ptytkilm]

S - powierzchnia fugowania [m?2]

b - gtebokos¢ spoiny [m]

c - szerokos¢ spoiny [m]

g - gestosé gotowej spoiny [kg/m3] = 1650
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