Dane aktualne na dzien: 03-02-2026 00:13

Link do produktu: https://budowlany-24.pl/solbet-farba-silikonowa-zewnetrzna-36-p-68.html

Solbet - Farba silikonowa
zewnetrzna - 3.6

FAR BA 36 Cena 246,00 zt

SILIKONOWA Dostepnos¢ Na zaméwienie
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Opis produktu
PRZEZNACZENIE

SOLBET Farba Silikonowa to najwyzszej jakosci farba na bazie spoiwa silikonowego z dodatkiem wysokiej jakosci wypetniaczy i
dodatkéw modyfikujacych. Przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania nowych i odnawianych elewacji
budynkéw mieszkalnych, gospodarczych, przemystowych oraz uzytecznosci publicznej. Mozna jg stosowac na wszelkie
podtoza mineralne: tynki cementowe, cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne takie jak:
akrylowe, silikonowe i silikonowo-silikatowe, a takze podtoza wykonane z betonu. Ma bardzo dobre wtasciwosci kryjace i
doskonale oddaje fakture malowanych powierzchni. Tworzy gtadka, matowa, paroprzepuszczalng powioke bez zmarszczen i
spekan, odporna na wode oraz wszelkie rodzaje agresywnych sktadnikéw zawartych zaréwno w podtozu, jak i w Srodowisku
naturalnym z wysoka ochrong mikrobiologiczng ograniczajgcg rozwdj grzybdw, plesni i alg.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabic¢ przyczepnosc
farby, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw, wolne od agresji biologicznej. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o
stabej przyczepnosci do podtoza nalezy doktadnie usungé. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawic i
zaszpachlowad. Warstwy tynkarskie mozna malowa¢ po catkowitym wyschnieci, nie wczesniej, niz: tynki akrylowe, silikonowe,
silikonowo-silikatowe po 7 dniach, cienkowarstwowe tynki mineralne po 14 dniach od ich wykonania, tynki cementowe,
cementowo-wapienne nie wczesniej, niz po 28 dniach, beton nie wczesniej, niz po uptywie 3 miesiecy. Wilgotnos¢
malowanego podtoza nie moze przekracza¢ 4%. Przed malowaniem farba silikonowg podtoza nowe i odnawiane nalezy
pomalowac¢ SOLBET GRUNT AKRYL PLUS 12.2 w celu wyréwnania chfonnosci i wzmocnienia podtoza.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu wiaderka farbe nalezy doktadnie wymiesza¢ mechanicznie
wolnoobrotowym mieszadtem w celu wyréwnania konsystencji. Do nanoszenia pierwszej warstwy farbe nalezy rozciefczy¢,
dodajgc maksymalnie 0,5 litra czystej wody na 10 litrowe opakowanie farby. Przyjete proporcje nalezy zachowac¢ na catej
malowanej powierzchni. Do malowania ostatecznego nalezy stosowac farbe nierozciefhczona.

APLIKACJA

Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze, w postaci cienkiej i rbwnomiernej warstwy. Malowanie mozna
wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Farbe mozna nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleznosci od
chtonnosci i struktury podtoza. W przypadku nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podktadowej na tynkach strukturalnych
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zalecamy stosowanie farby rozcienczonej wedtug wyzej opisanych proporcji. Kolejng warstwe mozna nakfada¢ po catkowitym
wyschnieciu poprzedniej, stosujgc metode ,na krzyz” i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania.
Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z géry zaplanowa¢, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggty
(stosujac technologie ,,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy, nie dopuszczajac do malowania juz czeSciowo wyschnietej
farby. W celu uzyskania jednolitej powtoki nalezy naktada¢ dwie warstwy catymi kubaturami. Malowang powierzchnie nalezy
chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem , dziataniem wiatru i
opaddéw atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi
ok. 2 do 6 godzin.

ZUZYCIE

Przy jednokrotnym malowaniu, na gtadkiej powierzchni érednio zuzywa sie 1 litr farby na ok. 8 m?. W praktyce zuzycie zalezne
jest od grubosci naktadanej warstwy farby oraz od chtonnosci i faktury podtoza. W zwigzku z tym, zalecamy dokfadne jego
okreslenie na podstawie préby. Dla wypraw tynkarskich zuzycie wynosi ok. 1 | farby na 4 m2.

DODATKOWE INFORMACJE

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +30°C. Farba nie nalezy
malowad przemrozonych i nagrzanych podtozy. Podczas prac malarskich, a takze podczas wysychania farby nalezy unikac
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru, dziatania deszczu. Zaleca sie chroni¢ wymalowang powtoke do momentu jej
petnego wyschniecia za pomoca folii lub gestej siatki ostonowej. W celu unikniecia rézni¢ w odcieniach koloréw, nalezy na
jednej powierzchni stosowac farbe o tym samym numerze partii produkcji (data produkcji i numer partii umieszczone sa na
opakowaniu farby). Narzedzia i $wieze zabrudzenia farba nalezy umy¢ wodga. Stwardniate resztki farby mozna usungé
mechanicznie.
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